





Dermawen Sembiring: Modifikasi Bentuk Seni...

scbelsh atas disebut manuk-manuk Hulambujati,. Wamanya putih, melambangkan
mmmmmmmmmmu
sejenis ayam (mamuk-manuk imbubu buntal) berwama merah, membawa padi dan

Ragam hias Gaja Dompak adalsh salah satu jenis ragam hias Batak Toba yang
dijadikan sebagai simbol kebenaran. Manusia harus mengetahui bahwa hukum yang
benar adalah hukum yang diturunkan “sang pencipta™ (mulgjadi na bolon). Pada
rumsh ada Batak, ragam hias ini umumnya ditempatkan peda ujung “bubungan”™
(dila paung), dan “dinding™ (dorpi-dorpi).

Karya kerajinan yang kerap diminati wisatawan adalah jenis karya yang unik
kedsedshan. Harganya sekitar Rp 2.000 sampai Rp 25.000. Berbobot tidak lebih dari
Ikg. Bervolume relatif kecil, berdaya tahan tinggi/lama, bervolume relatif kecil dan
ancka kriteria lainnya. Sehubungan dengan ini pengunaan bahan resin dan pasir
dalam komposisi bahan fibergelas sangat mendukung.

Tuntutan kriterium unik dari bahan ini dapat ditampilkan melalui tekstur bahan dan
desainnya yang khas kedacrahan. Tuntutan kriterium harganya yang relatif
terjangkau, dapat dipenuhi oleh karakteristik bahan pasir dan bahan limbeh kaca
peda basis bahan fiberglas yang secara mudah dilipatgandakan melalui teknik

1. Sejsuhmana pengurangan rerata biaya pergram karya kerajinan hasil campuran
bahan pasir dan butir kaca jika dibandingkan dengan karya kerajinan yang dibuat
dengan bahan-bahan fiberglass pada umumnya ?

2. Apakah hasil eksprimen secara estetis dapat menyamai hasil karya dengan bahan
fiberglass pada umumnya ?

3. Bagaimana komposisi bahan karya hasil cksprimen yang mendapat score penilaian
rerata tertinggi dari apresiator agar dapat dikembangkan scbagai salah satu model
kerajinan di Medan ?

Tujusn dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sejauhmana pengurangan biaya bahan jika dibandingkan
dengan biaya bahan jika mengggunakan campuran bahan-bahan fiberglas pada
umumnya.

2 Untuk mengetahui nyata tidsknya perbedaan penilaian beberapa apresiator
terhadap kualitas hasil eksprimen dengan campuran bahan pasir dan limbah kaca
dengan karya fiberglas yang sama sebangun yang dibuat dari bahan fiberglas pada
umumnya.
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7. Menganalisis data biaya bahan dan data hasil apresiasi

Data bisya bahan untuk masing-masing karya diperoleh melalui pencatatan  biaya
bahan yang digunakan pada masing-masing karya yang dibuat. Data yang terkumpul
dimuat dalam tabel-tabel biaya bahan. Data hasil apresiasi diperoleh melalui daftar
isisan yang diisi oleh apresiator pada pameran kecil yang diselenggarakan untuk itu.
Apresiator diminta memberi tanda pada kolom skala penilaian A/B/C/D/E pada 5
kolom aspek apresiasi yang disajikan dalam bentuk tabel silang.

Aspek-aspek yang diapresiasi/ yang dinilai dalam hal ini adalah: Keunikan karya
yang dimunculkan dengan tekstur permukaan yang khas, kescrasian tekstur dengan
karakteristik motif modeinya. dan kepraktisannya sebagai karya kerajinan

Skala apresiasi atau penilaian dilaksanakan dengan lima jenjang yaitu A,B,C.D.E.
Untuk karya yang dibuat dari bahan resin bening ditetapkan memperoleh nilai
tengah dari jenjang penilaian A,B,C,D, E, yang berarti nilai C (3). Penetapan
didasarkan pada variasi kemungkinan yang dapat diberikan dalam menilai suatu
karya jika dibandingkan dengan karya lainnya. Kemungkinan terscbut adalah: Lebih
baik atau sama baik atau Jebih buruk.

Karena karya yang diapresiasi/dinilai lebih dari 3, maka terdapat kemungkinan
terjadi jenjang penilaian lebih dari 3. Misalnya, karya eksprimen 1 lebih baik dari
karya pada unit kontrol, dan karya eksprimen 2 lebih baik dani karya eksprimen 1.
Oleh karena itu, ditetapkan skala penilaian berjenjang S yaitu :

A= Jauh lebih baik dari C D. Lebih buruk dari C
B = Lebih baik dari C E. Jauh lebih buruk dari C
C= Sama baik

Dsta hasil apresiasi dari aprresiator | - 9 dimasukkan dalam tabel apresiasi Dari
data pada tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata yang diberikan semua apresiator
terhadap karya nomer 1 - 5 dari masing-masing model karya. Dari tabel tersebut
skan dapat dilihat karya mana yang mendapat skor nilai tertinggi.

Untuk melihat hubungan hasil eksprimen yang mendapat skor penilaian tertinggi

dengan biaya prosesnya per gr (lihat tabel V1), dibuat tabel silang khusus untuk itu.

Dari isian tabel di atas akan dapat dilihat variabel mana yang berbiaya paling murah

dan cksprimen mana yang paling mendapat spresiasi tertinggi pada 5 prototipe

desain yang dilakukan.

data yang dilakukan dalam beberapa cara:

1. Data untuk menguji hipotesis I, ynmmmgnhmyabahn.dunlms dengm
perhitungan

2. Data untuk menguji hipotesis 11 yaitu, komposisi bahan dari karya yang mendapat
basil spresiasi/penilaian terbaik dianalisis secara deskriptif yaitu membandingkan
jumiah bahan serat kaca yang digunakan pada masing-masing karya eksprimen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan penelitian telsh dibuat 25 buah karya dengan berbagai jenis
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Karya-karya tersebi t dibuat dengan komposisi bahan biaya bahan sebagai berikut :

Tabel II Perbandingan Biaya Bahan
Karys | Motif |  Perbandingan Bakan Biays Baban dalam Rupiah | Jomish
ke Blays
Pasir | BXKaca |Toul
1 12.600
2 430 5 830
3 170 B 750 5.850
4 160 780 5.580
s 140 840 5.040
6 150 4500
7 %0 140 2.540
s 70 240 2.340
9 n__ K8 240 2340 _
10 60 | 270 2.0%
1 200 1508 Y ' 7200
12 mL2 1o 1% ¥ 13300 | 260 f& 3.560
3 lms |0 e 5 3000 3280
4 |ma| s 150 2700 450 3.150
15 |ms | s 160 | 2400 430 2800
16 v.1 | 600 — ] 18.000 18.000
17 Iv.2 300 f300  ESc |9.000 9.600
18 vy J260 |30 & 7800 8.400
19 liv.a |20 7200 1280
20 Jiv.s |20 [las0 | ee00 6.740
21 (v.r |20 [RSHE 7200 7.200
2 |v.2 |0 e 4200 4520
|23 V.3 |120 |20 | 3.600 1.960
4 v.3 {100 |55 "o |3000 3.420
25 |v.a |oo  |5EET 0 |2700 3.150
1500

Masing-masing karya di apresiasi 9 apresiator dengan hasil seperti berikut :
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Tabel Il Tabel Hasil Apresiasi Rata-Rata dari Masing-Masing Apresiator
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Tabel IV Rangkuman Data Hasil Apresiasi Rata-Rata dan Biaya Prosesnya

MODEL
il
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Pasir ]

Pasir Il

Kacal

Kaca Il

s

Skor rata-rata karya dengan bahan b ning adalah 3 (tiga) . Skor ini ditetapkan oleh
yaitu dengan campuran bahan pasir can bubuk kaca.

pene




Untuk mengetahui skor rata-rata hasil eksprimen dengan campuran baha.x pasir dan

Dermawan Sembiring: Modifika i Bentuk Seni _.

bahan bubuk kaca dapat dilihat dari perhitungan berikut.

Tabel V Skor Rata-rata Hasil Eksprimen dengan Bahan Campuran

Campuran Model Jih R
 behen

1 I m v
Pasir Hitam 333 333 3.10 3,00 3,00 15,76 315
Pasir Bissa 333 3,10 290 3,00 3,20 15,53 3,11
Kaca Coklst 3.40 3.00 3,00 3,10 330 15,80 3,16
Kaca Hijau 3,40 3,00 320 3,20 16,10 322
Jb 13,46 1243 12.20 12,30 1 63,19 12,64
R 337 3.1 3,05 3,07 320 15,79 3,16
Pembahasan

Deari olahan data-data di atas dapat dilihat bahwa karya-karya yang dibuat dari bahan
resin bening bercampur pasir dan pecahan kaca jauh lebih murah dari menggunakan
resin bening dengan campuran serat kaca (MAT). Biaya bahan dengan menggunakan
resin diperkirakan sekitar Rp. 30 untuk 1 gr karya, sedangkan biaya rata-rata untuk
campuran bahan pasir berkisar antara adalsh Rp. 13 sampai dengan Rp 18 /gr karya,
stau rata-rata Rp.16,5 pergram karya. Pada perhitungan rata-rata, biaya bahan
perfgram karys dapat dikurangi Rp 13,5 dari Rp.30, atau sckitar 45 %. Hal ini
melebihi dugaan semula yaitu 40 %.

Kﬁyayngpllingmdd:biaymyabdumyapumldﬂabuyaNo,Syaime.
upamdengmpabmdilmnbdml:Z(Rchbminglwec.dmmbﬁr
kaca halus 280 gr ). Skor apresiasi yang diperolehnya adalsh 3.3, berarti lebih
menarik perhatian dari karya yang dibuat dengan bahan resin bening tanps
campuran.

Bisya tersebut masih dapat ditekan sampai Rp. 10 per bram karya dengan merubah
mwmwlmmm4mmm
hahhnTaq)iwknikpmmpuumylhuuslebithml&nikeenknya
harus dikembangkan ke teknik semi press.

Karya yang memperoleh skor apresiasi tertinggi adalah karya No. 16 dengan nilai
apresiasi 4 dan dengan biaya per gram karya Rp. 16. Komposisi bahan yang
digunakan adalah 1 : 1 (300 cc resin dan 300 gr pasir hitam). Pasir hitam ini adalah
pesir pilihan yang diperoleh dengan teknologi magnit (besi berani).

Dari paparan data dia atas diperoleh kesan bahwa bahan campuran yang terbaik
adalah bahan pasir hitam/besi dan perbandingan terbaik adalsh 1 : 1. Tetapi hal ini
belum dapat ditetapkan demikian, karena faktor motif karya juga berperan dalam
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memokhskuminggimmsdab.kmadafahakmimmaifdmgm
karakter bahan yang digunakan.
Samnmoﬁfdarimoddkayadimgk&daﬁbenmkaﬂc&kkmodmnpmhis
MymgMMfdmm@szpc&baimgﬁmw
coklat dan butir kaca hijau.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Kesimpulam

Dari paparan data yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa :
Penggunaan bahan mmmmwmmmmmn
dalam komposisi bahan fierbelas, dapat mengurangi biaya sekitar 45 %.

kesesuaian karakteristik model dan motif karya yang diproduksi.
Bdnnumpmanymgpalingthggimanpaolchskorwisindﬂdbﬁnpsir
himTeupibnhananehjcnisbmirkmmmdskaymgrdnifm
dwganskaymgdicapﬁbahmﬁbegdnpadamumnynyﬁmmsindmﬂm
Saran-Saran

ummwwmwm
Pu:pen;manedu_uch_ya.ngmmgembmgkmpmgmmbd:nmﬁymg
dilakukan pada eksprimen ini, agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik, efisien
dalam penciptaan dan efektif dalam pemasaran.
mwwmmmmwmm
karakter motif atau model desain dengan bahan campuran yang digunskan.
JmmScniRnp&FBSUnivasitaNeyiMededqﬂ
menganbmgkmwawmka:jimnymgsehmainidiajuhndilm&nikm
g@mwmmmmmmmmw
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