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DAFTAR TABEL

Tipe—tipe Semen Portland

Kandungan Komposisi Kimia Semen Portland
Komposisi Kimia Semen Portland

Data Hasil Pengujian XRD Pasir Merah
Pengaruh Sifat Agregat pada Sifat Beton
Karakteristik Styrofoam

Berat Volume dari Material Ringan

Unsur Beton

Alat-Alat yang Digunakan

Bahan-Bahan yang Digunakan

Komposisi Pencampuran Bahan Baku Beton
Keterangan Kode Sampel

Hasil Pengujian Beton

Kategori Beton Ringan Berdasarkan Nilai Tekanan
Mutu Beton dan Penggunaan
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