
x

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Komposisi senyawa zeolit alam dari berbagai daerah 9

Tabel 2.2 Sifat kimia abu sekam padi 13

Tabel 2.3 Sifat mekanik dan fisika polietilena 16

Tabel 3.1 Perbandingan kombinasi pengisi 32

Tabel 3.2 Komposisi pencampuran nanokomposit 32

Tabel 4.1 Data hasil Pengujian Sifat Mekanik Nanokomposit 43


