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KATA PENGANTAR 

 Karakterisasi material merupakan pengujian 

yang sangat penting dalam ilmu material dan saat ini 

merupakan ilmu fisika terapan yang banyak diminati di 

kalangan peneliti.   

 Buku ini diharapkan menjadi salah satu rujukan 

yang berguna bagi mahasiswa dan  peneliti di bidang 

karakterisasi material. Isi buku ini merupakan 

kumpulan pengalaman kedua penulis dalam usaha 

mengembangkan riset bidang fisika material di FMIPA 

Universitas Negeri Medan. Buku Karakterisasi Material 

ini dirangkum dari beberapa buku teks dan hasil 

penelitian. Buku ini sebagai salah satu sumber bacaan 

untuk menunjang perkuliahan mahasiswa dan 

penelitian-penelitian di bidang material.  

Berdasarkan pengalaman cukup sulit untuk 

menyelesaikan materi karakterisasi material apabila 

tidak disertai dengan buku pendukung yang relevan. 

Oleh karena itu, dianjurkan kepada mahasiswa untuk 

membaca buku-buku referensi seperti yang tertulis 

dalam daftar pustaka buku ini. Buku Karakterisasi 
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Material ini, terdiri dari 8 bab dan setiap bab dimulai 

dengan ringkasan materi, cara pengujian ,tampilan data 

dan analisis Data. 

Buku Karakterisasi Material ini masih jauh dari 

yang diharapkan, baik pengetikan, penataan dan 

sebagainya. Oleh karena itu, penyusun dengan senang 

hati bila ada saran-saran dan kritik-kritik yang 

konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam 

penyusunan berikutnya. 

Mudah-mudahan Buku Karakterisasi Material  ini 

dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti dan 

pembaca. 

Medan,    Desember ,  2014 

 

Dr. Eva Marlina Ginting, M.Si  

Prof. Dr. Nurdin Bukit, M.Si 
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