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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam bagian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan stik drum 

dengan menggunakan jenis kayu durian di kuala langkat hulu oleh bapak 

imada ginting dilakukan beberapa tahap dan menggunakan alat bantu 

mesin bubut kayu, pisau ukir, amplas/ kertas pasir, jangka sorong dan alat 

tulis, tahap pertama yang dilakukan adalah menyiapkan bahan baku kayu 

durian sesuai yang dibutuhkan, berikutnya dibubut hingga menjadi bulat 

seperti tongkat sebagai bentuk shaft atau bentuk awal, kemudian dilakukan 

pembentukan butt atau bagian paling bawah stik dan selanjutnya 

pembentukan shoulder yang bentuknya mengerucut atau mengecil sampai 

bagian yang mengarah pada kepala stik, setelah itu dilakukan 

pembentukan tip atau kepala stik yang bentuknya seperti kepala, Setelah 

itu dilakukan proses finishing untuk dalam pembentukan stik drum. 

2. Dalam bagian ini dapat disimpulkan bahwa proses pengujian kualitas stik 

drum kayu durian ini dilakukan dengan cara menggunakan stik drum kayu 

durian dalam metode sticking menggunakan pola rudimentsingle stroke “R 

L R L R L R L” atau pukulan satu persatu dalam tiap satu tangan, R = 

kanan – L = kiri, pola ini dilakukan untuk mengentahui poin yang sudah 
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ditetapkan dalam proses uji coba kualitas, ( Ketahanan, Stabilitas, Getaran, 

Pantulan, Berat ) yang bisa di lihat dalam tabel yang disediakan peneliti. 

3. Dalam bagian ini dapat disimpulkan bahwa proses pengujian kualitas stik 

drum kayu durian ini dilakukan dengan cara menggunakan stik drum kayu 

durian dalam metode sticking menggunakan pola rudiment single stroke 

“R L R L R L R L” atau pukulan satu persatu dalam tiap satu tangan, R = 

kanan – L = kiri, pola ini dilakukan untuk mengentahui poin yang sudah 

ditetapkan dalam proses uji coba kualitas, ( Ketahanan, Stabilitas, Getaran, 

Pantulan, Berat ) yang bisa di lihat dalam tabel yang disediakan peneliti. 

 

B. Saran  

Dari tinjauan yang peneliti telah lakukan maka peneliti dapat mengajukan 

saran sebagai berikut : 

1. Dalam proses pembuatan stik drum berbahan kayu durian sebaiknya 

menggunakan mesin bubut yang memadai dan juga menggunakan alat alat 

pendukung lainnya untuk memudahkan dalam pembuatan stik drum yang 

sesuai dengan standart stik drum regular dengan merk heartbead. 

2. Perlu adanya variasi bentuk dan ukuran stik drum agar memudahkan 

jangkauan kebutuhan pengguna stik drum dalam mengekplorasi jenis jenis 

musik yang akan dimainkan pada drum set 

3. Perlu adanya perhatian dan pembinaan oleh instansi atau lembaga terkait 

kepariwisataan dalam pengembangan stik drum yang di buat dengan 
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menggunakan bahan dasar kayu durian langkat hulu oleh bapak imada 

ginting agar produk stik drum kayu durian dapat berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


