
 
 

xii  

DAFTAR TABEL 

  Hal 

Tabel  2.1. Karakteristik Polypropylene Secara Umum 20 

Tabel  2.2. Karakteristik Polypropylene  21 

Tabel  2.3 Klasifikasi Tumbuhan Padi 26 

Tabel  2.4 Kandungan Jerami Padi 26 

Tabel  2.5 Spesies Tanaman Kelapa 28 

Tabel  2.6 

Tabel  2.7 

Klasifikasi Tanaman Lidah Mertua  

Nilai Sifat Fisis Dan Mekanis Papan Komposit Menurut 

Standar JIS A 5905 – 2003 hardboard S20 dan A 5908 

– 2003 particleboards type 13 

29 

32 

Tabel  3.1 Alat Penelitian 38 

Tabel  3.2 Bahan Penelitian  39 

Tabel  3.3 

Tabel  3.4 

Tabel  3.5 

Tabel  4.1 

Tabel  4.2 

Tabel  4.3 

Tabel  4.4 

Komposisi Bahan 

Tabel Pengamatan Uji Tarik 

Tabel Pengamatan Uji Lentur  

Data Hasil Untuk Pengujian Kekuatan Tarik 

Data Hasil Untuk Pengujian Kekuatan Lentur 

Data Hasil Untuk Perhitungan Modulus Elastisitas 

Data Hasil Untuk Perhitungan Kekuatan Lentur 

40 

45 

45 

48 

48 

50 

51 

  


