
xii 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

         Halaman 

Lampiran1 Data Hasil XRD Nanopartikel ATKKS   74  

Lampiran2 Hasil Sintesis Nanopartikel ATKKS    76 

Lampiran3 Perhitungan Scherrer      83 

Lampiran4 Hasil Karakterisasi SEM Nanopartikel ATKKS   84 

Lampiran5 Perhitungan Ukuran Nanopartikel ATKKS   85 

Lampiran6 Hasil Karakterisasi SEM pada campuran termoplastik  
polipropilena/Karet SIR 20 dengan filler nanopartikel ATKKS 86 

Lampiran7 Hasil Karakterisasi Uji Tarik     87 

Lampiran8 SK Dosen PS        93 

Lampiran9 Surat Penelitian      94 

Lampiran10 Surat Balasan Penelitian     95 

Lampiran11 Dokumentasi Penelitian     96 

 

 


