
xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Pembuatan Massa 42

Lampiran 2. Hasil XRF Abu Sekam Padi 45

Lampiran 3. Difraktogram Abu Sekam Padi dengan Menggunakan XRD 45

Lampiran 4. Hasil FTIR Abu Sekam Padi 47

Lampiran 5. Hasil XRD Zeolit 4A 47

Lampiran 6. Hasil FTIR Zeolit 4A 49

Lampiran 7. Hasil Karakterisasi Konverter Katalitik 50

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian 56


