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Abstrak 

Telah bcrhasil dilakukan pcmhuatan medium gel as dengan komposi'i ( h'i
x)B·0,-1 'iNa:0-1 0Ph0-5Zn0-5Li•O (x ~ O.(J:'\: 0,1: 0.5: 1.0: 2,0 dam 4.0 
mol",) dan d1doping olch Ion aktif xNd:03. Melalui rendopingan ion Nd'' im 
diharapkan diperoleh medium aktif herupa gelas yang dapat diaplikasikan 
sebaga1 penguat optik atau medium laser untuk rcntang panjang gelomhang pada 
near infra red (NIR). Semua senyawa kimia herbentuk serhuk dcngan massa 
total 20 gram dicampur di dalam wadah alumina (alumina crucih/e) kemudian 
dipreparas1 dengan metodc me!Htuenclung. Untuk mcndapatkan hentuk dan 
ukuran yang opt1n1 11m. maka sam pel gclas dipotong menJadi tiga ukuran hcrbeda 
yakni: 20' 10' 3 mm'. 15 '5 x 3 mm' dan 10 x 10 x 3 mm 3 SelanJutnya gclas 
dihaluskan untuk memperoleh permukaan yang rata dan transparansi yang 
tinggi. Untuk mengetahu1 pcrforma material. maka dilakukan pengukuran dan 
perhitungan tcrhadap sifat !isis antara lain: kcrapatan. volume molar. indeks 
bias. konscntrasi 1on Nd3'. rctraktivitas molar dan suscptihil!tas. Sedangkan 
suhu trans1s1 d1 dalam gelas diperoleh dengan mcnggunakan thermo-gr<l\'imelric 
analn11 (TGA). Dari basil pengukuran di peroleh indcks bias gclas memngkat 
secara bcrtahap dari 1.570 untuk gel as undoped menjadi 1.1125 untuk gel as 4.0 
Nd' Kerapatan dan volume molar sam pel juga meningkat secara perlahan 
mengikutJ kenaikan konsentrasi 1011 Nd' · 

Kata kunci: ion \d' ·. gelas. didoping, sl(at(ill\ 


