
 

xii 

DAFTAR TABEL 

Hal 

Tabel 3.1.  Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sampel......................      19 

Tabel 3.2.  Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sampel ..............      20 

Tabel 4.1.  Parameter kisi film tipis ZnO dengan variasi suhu pre-heating ....      28 

Tabel 4.2.  Ukuran kristal film tipis ZnO variasi dengan suhu pre-heating ....      29 

Tabel 4.3.  Persentase atom film tipis ZnO dengan variasi suhu pre-heating .       33 

Tabel 4.4.  Transmitansi film tipis ZnO dengan variasi suhu pre-heating ......      35 

Tabel 4.5.  Energi celah pita film tipis ZnO dengan variasi suhu pre-heating      37 

 


