DAFTAR TABEL

Hal
Tabel 2.1 Komposisi abu vulkanik Sinabung............cccccoveviiiviiicinenc e, 9
Tabel 4.1 Hasil Difraktogram Silika Gel dari Abu Vulkanik Sinabung 8M 50
Tabel 4.2 Hasil uji densitas nanopartikel cat/silika............ccccoooiiniiiiiienennn, 55

Tabel 4.3 Berat awal sampel plat besi setelah pelapisan secara ultrasonically dip

coglfing .. # . ... ... R R 57
Tabel 4.4 Nilai laju korosi dan efisiensi zat aditif silika.............cccccoveriennene. 60
Tabel 4.5 Jumlah distribusi unsur-unsur penyusun material plat besi setelah

PENQUJIAN KOTOSI. wvevveveeieiie et sie s sttt ne s 80

XV



